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ISTANBUL BUYUKsEHiR BELEDiYESi
Saghiklsleri Madirlagi
§.Hifzissihha Milessesesi - 23.00.1997

- K:6490-6494/4340-4344 ' S
MUAYENE VE ANALIZ RAPORU OZEL ORNEK iGINDIR.

_ Firat PIésﬂk Kéuguk Sénayl ve Ticaret Anonim Sirketi tarafindan 18.9.1997 tarihli
- dilekce ile génderilen LDPE,HDPE,PVC Temiz su Borusu,PE 100 Mavc Polietilen ve
Polipropilen boru numunelermln yapian k:myasal analizinde: - ‘

LDPE HDPE PVC TEMIZ PE100 MAVi POLIPROPILEN
BORU BORU SuBérusu POLIETILEN B. BORU .

Boya Sizdirmazlik Deneyi.....Uygun Uygun Uygun Uygun Uygun
Damitik Suda Gézunurlik.....Yok Yok Yok Yok - Yok . -
Etanol-Su(1+1)Kanstminda _ _ ‘
COZUNUAUK. ..., Yok Yok - Yok . Yok Yok
Seyreltik Asitte(1 N HCi) . _ .
Cozimariik..........coovvviinn. Yok Yok Yok Yok - Yok
Yadlarin Karekterinde Bjr Cézi- _ L o
- clide(N.Heptan)CozUnuritk...Yok =~ Yok - Yok - Yok Yok
Lab.Cikis Tarihi........ S :23.8. 1997 : ' _

Neticeleri bulunmus olup,bu degeriere gére numune borularin Gida Maddeleri ile
temasta bulunan veya bulunmak (izere imal edilen plast:kler hakkindaki yénetmslige uygun
evsafta oldukiarini ve igme suyunda kullamlmalarmda insan saghd: aglsmdan bir sakinca
olmadigini bildirir rapordur :

Haydar KESER ~ Aysin SIRVANCI
Kim.Teknikeri ‘ Kim.MUh. Lep.




