PoLIETILEN 50y GEED

13. KIMYASAL DAYANIKLILIK

Celik ve duktil fort gibi malzemeler ile yapilmis borulann omrii kural olarak korozyon nedeniyle cirime derecesine
gore belirlenir. Korozif etkiler mekanik yipranma ile birleserek boru et kalinlidinin gittikce incelmesine ve gerilme
sonucu borunun zamanla kinimasina veya delinmesine neden olur. Korozyon sonucu bazi hallerde yerel kigUk
deliklerden kacaklar da olabilir. Korozyon clayinin siddeti boru malzemesinin, ¢evrenin ve boru icinden tasinan
sivinin cinsine badlhdir. Korozif ortamlanin ne derece etkili olacad) ve belli ortamlarda korozyona dayanma sdreleri
henlz kesin olarak beliflenememistir. Bu nedenle kirli su borulannin malzeme cinsine bagl olarak korozif ortamlara

ne kadar sure dayanabileceqini onceden tayin edebilmek son derece guctar.

Plastik maddeler ile yapilmis borularda, servis émrunu etkileyen faktérler yukandakilerden biraz farkhidir. Demir
ve celik borular icin korozil sayilan ortamlar plastik borular Ozerine hicbir etki yapmagz. Plastiklerin kimyasal mukavemeti
dodrudan polimer bozulmasina baghdir. Bilindidi gibi plastikler, batan arganik maddeler gibi zaman icinde bozulur,
Bu bozulma islemi ultraviyole radyasyonu, termal oksitlenme ve su absorbsiyonu gibi olaylardan etkilenir. Bozulmay
onlemek veya geciktirmek icin karbon siyahi, anti oksidan maddeler ve pigmentler denilen stabilizatorler rafineri
ortaminda kaulr. PE boru ve ek parcalarinin dayanikl, simirll dayanikl veya dayaniksiz oldudju kimyasal madde tablosu
asagida verilmistir.

D : Dayarikh

Tabloda "D” sembolu ile gdsterilen plastik borular ve ekleme parcalan, ic basing uygulanmadidi ve disaridan
herhangi bir mekanik etkinin olmadigi durumlarda ve belirtilen sicaklik ve konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle
kullanildiginda, ozelliklerinde olumsuz yonde bir dedisiklik meydana gelmez,

Bu tip boru ve ekleme parcalar, basing altinda ilave deneyler ve kontraller yapiimadan, basinch uygulamalarda
kullaniimamalidir.

SD: Simirh Dayamikh

Tabloda "SD” sembald ile gosterilen plastik borular ve ekleme parcalan, ic basing uygulanmadig ve disandan
herhangi bir mekanik etkinin oimadidi durumiarda ve belirtilen sicakiik ve konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle
kullaruldiginda, bir miktar karozyon meydana gelebilir. Bu yOzden, 5D ile gdsterilen borular az miktarda korozyonun
kabul! edilebilecedi uygulamalarda kullanilabilir.

Bu tip boru ve ekleme parcalar, basinc altinda llave deneyler ve kontraller yapiimadan, basincl uygulamalarda
kullanimamalidir.

DZ: Dayaniksiz

Tabloda "DZ" sembolu ile gosterilen plastik borular ve ekleme parcalan, basingl veya basingsiz uygulamalarda
kimyasal maddelerden ok fazla etkilendiklerinden kullaniimaziar.

Kisaltmalar ve Tamimlar

Stsp. Suspansiyon doygun cozeltide hazirlanmis. cacoz. Calisma cozeltisi.
day.coz. Daygun sulu cozelt, D Dayanikilk.

ts.5 Teknik safiikta svi. sD Sirurh dayarukli.
5.9 Teknik safikta gaz. DZ Dayaniksiz.
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