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MUAYENE RAPORU

Bu rapor agagida bahsedilen urunierin muayenesinin yaplimig oldugunu ve muayene sonuclarini tasdik eder.

MUSTERI . FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYI VE TICARET A.$.
TURKOBA KOYU P K.:12 BUYUKGEKMECE/ISTANBUL
LG . GORSEL MUAYENE, BOYUT MUAYENESI VE TESTLERE NEZARET
URETICI FIRMA ADI . FIRAT PLASTIK KAUGUK SANAYI VE TICARET A.S.
VE ADRESI TURKOBA KOYU P.K.:12 BUYUKGEKMECE/ISTANBUL
URUN TANIM . POLIETILEN (PE) LEVHA |
EBAT: 3000 MM X 1500 MM RENK: SIYAH
MUAYENE STANDARDI  : [SO 14632:1998
EXTRUDED SHEETS OF POLYETHYLENE (PE-HD) -- REQUIREMENTS AND TEST METHODS
MUAYENE DETAYLARI  : GORUNUM, YUZEY KALITESI VE RENK /1SO 14632 MADDE 4.1

KALINLIK MUAYENESI / 1SO 14632

UZUNLUK EXTRUZYON YONU / 1SO 14632

GENISLIK EXTRUZYONA DIK / 1SO 14632
DIKDORTGENSELLIK / 1ISO 14632

AKMA MUAKAVEMETI / 1SO 527-2

AKMA UZAMASI / 1ISO 527-2

ELASTIKIYET MODULU / 1SO 527-2

CHARPY DARBE (CENTIKLI) MUAKAVEMETI / 1ISO 179-2/1eA
YOGUNLUK I1SO 1183-1

AKISKANLIK (MFR) /1SO 1133

MUAYENE YERI . FIRAT PLASTIK KAUGUK SANAYI VE TICARET A.S.
TURKOBA KOYU PK.:12 BUYUKGEKMECE/ISTANBUL
MUAYENE TARIHi . 24-28 SUBAT 2013

—_—

Firat Plastik Kauguk Sanayl Ve Ticaret A.S. ‘den almis oldugumuz muayene talebi geregmce ilgili PE Levhalarin muayene5| retici
firmanin Istanbul adresindeki fabrikasinda uzman denetcimiz tarafindan gergeklestirilmis olup muayene sonuglarimiz asagida
sunulmustur.

NEZARET EDILEN | Test Kondiisyonlan | Numune | Levha Kalnhkian | Muayene So?ucla"

TESTLER Standart Degerler | Sayis! | 2mm! 3mm!4mm! 5mm| 6 mm| 8 mm [ 10 mm| 12 mm| 15 mm|20 mm|25 mm| 30 mm |
Boyuna | Numune Tipi: Tip1 B 1328|283 | 288|333 (347 (350]332|292|331]|346|336| 267

| QETaaveme“ et Hi1z* 50 mm/dk o . | : AN & e St ihestn, ERVIRRRIEIRENS FRATTRSE ) SRMSININSIN Wi ; HERRER
Enine | Standart: =25 Nmmz 287 | 316 | 335|342 | 279 | 264 | 343 | 31,7 | 284 | 295 | 285 | 313

Boyuna | Numune Tioi: Tip B 14,2 | 166 | 156 | 160 | 185 | 189 | 19,1 | 140 | 163 | 124 | 182 | 132
ﬁ;g]riam et H1z* 50 mm/dk 5 l, 1 $20 TN B R T RIS AR A . |
Enine | Standart: = %10 ' 152 | 147 | 137 | 171|142 | 167 | 121 | 169 | 129 | 139 | 123 | 137 |

Boyuna | Numune Tipi: Tip1 B 1360 | 1295 | 1274 | 1262 | 1275 | 1358 | 1311 | 1255 | 1356 | 1354 | 1325 | 1337

Elastikiyet 1 4o- 1 mmidk (R (el TARIS: W A REREORT AV LENBIRG IRIANED MARANE WHGY STRERG! NIGHENE
Modul ' | | |
Enine | Standart: = 1200 MPa | 1382 | 1340 | 1306 | 1286 | 1308 | 1307 | 1273 | 1302 | 1337 | 1331 | 1316 | 1295 |

Charpy ] |

Narbe Boyuna it : - 12081190159 (171|177 | 175|165 | 182 | 182 | 19,6

.| Numune Tipi: Tip 3 ne ' i ) b OEEINISEG SRR { WOTIMAR YT Bl

Mukavemeti ai | 10
e Standart: = 15 kJ/m2 -

Kalinlk 24 Epine | | : . | 1871156 | 168 | 16,7 | 173 | 170 | 189 | 16,1 | 20,1 | 17,1

ml\lo: 1/2
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NEZARET EDILEN Test Kondusyonlann | Numune
TESTLER | Standart Degerler Sayis: Levha Kalinliklan / Muayene sonuclar
F | |
' Sicaklk: 23 °C
i Yogunluk Standart 0,950 - 0.960gr/cm? 3 0,959 10,957 [ 0,959 | 0,959 | 0,957 | 0,956 | 0,956 | 0,958 | 0,958 0J956.01958 0,957
‘ " Sicaklik: 190 °C | |
- Akiskanhk (MFR) Agirhk: 5,0 kg 3 028 | 028|027 |027 021|027 |02 |022|024|024|022| 023
| | Standart: 0,2-2,0 (g/10dk) | |
YAPILAN RSP | e Levha Kalinliklari / Muayene sonuglari T |
| MUAYENELER e 2mm | 3mm | 4mm| S5mm| 6mm| 8 mm |10 mm| 12 mm| 15 mm| 20 mm| 25 mm[ 30 mm |
Yuzeyde gozle gorulebilir
Goriiniim, Yiizey | baloncuklar, catlaklar veya 2 & .
Kalitesi ve Renk | kullanima aykir bir bozulma 3 Herhangi bir yuzey bozukluguna rastianiimamistir.
olmamalidir. |
| | |
Kalinlk | Madde 5.4.1 3 | 208 305|411 508 | 612811 |10,08|12,14|1509|20,12| 25,04| 30,06
| }
Uzunluk ! ' | '
3 & - Madde 5.4.2 3 3003 | 3002 | 3002 { 3003 | 3002 | 3001 { 3001 | 3002 | 3002 { 3003 | 3001 | 3001 |
- (Extrtizyon YoOnu) | | . |
| | |
Geniglik |
> : Madde 5.4.2 \ 1501 | 1502 | 1502 | 1501 | 1501 | 1501 | 1502 | 1502 | 1501 | 1501 | 1502 | 1502
(Extriizyona Dik) |
! 1
Dikdortgensellik 6 mm 3 1 3 3 2 2 3 4 2 2 3 1 2
|

Testler, iretici tarafindan segilen ve muayene igin tarafimiza sunulan numuneler Gzerinde uzman denetcimiz nezaretinde fabrika
laboratuvarinda yetkili test personeli tarafindan yapiimigtir.

Test sonuclar 1ISO 14632 standardina uygun bulunmustur.

Muayene stresince ¢ekilen fotograflarin kayitiari ilgili i dosyamizda saklanmaktadir.

Test cihazlarinin kalibrasyon sertifikalar! incelenmis olup kalibrasyonlarinin gegerli oldugu gorulmustur.

Bu rapor sadece (rlin taniminda tipi ve miktari belirtilen ve muayenesi yapilan numune urunler igin gegerlidir.

s bu inceleme hizmetimiz bi
yansitmaktadir. Raporda ver

gi ve tecriibemizin azami sinirlari gergevesinde gergeklestiriimis ve yalnizca inceleme anindaki bulgularimiz
ilen bulgular, ilgili numune borularin test sonuglarina gore teknik zelliklerini gosterir, muayene igin tarafimiza

sunulan {riinlere ait yiklenici firma ve/veya reticinin kendi aralarindaki alim/satim sozlegsmesinden dogan yukumluluklerinden
kacinmalarina mesnet teskil etmez.

Bu rapor bir orjinal bir kopya nisha olarak duzenlenmistir. Imzal ve kaseli dijital bir kopyasi arsivimizde muhafaza edilmektedir.

Yayim Yeri ve Tarihi
Adana, 01.03.2013
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